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Designkriterium för nya muffar enl. EN 12201-5 

Bakgrund 



ISO 13954 - Plastic Pipe and fittings – Peel decohesion test for 

polyethylene (PE) electrofusion assemblies of nominal outside 

diameter greater than or equal to 90mm 
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https://www.youtube.com/watch?v=fD93AYWzzuE 

 

Bild på provkropp 

https://www.youtube.com/watch?v=fD93AYWzzuE
https://www.youtube.com/watch?v=fD93AYWzzuE
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Hur dålig kan en svets vara och godkännas? 

Forskning från TWI och Hessel 

Ingenieurtechnik GmbH 

 

” Comparison of long-term and short-term 

tests for electrofusion joints in PE pipes” 

 
http://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/comparison-of-

long-term-and-short-term-tests-for-electrofusion-joints-in-pe-pipes-october-2006/ 

  

Svetsdefekt 

(ISO 13954) 

Antal 

test 

Andel 

sprödbrott 

(%) 

Inga  7 0 

Talkkontamination 5 80 

Sandkontamination 5 0 

Kallsvets 5 0 

Oskrapat rör 5 0 
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SS-ISO 21751:2011 

Används för utvärdering av nya produkter. 

Erfarenhet visar att dåliga svetsar klarar sig 
Ett svårare test att klara 

Existerande provmetoder och 

problembeskrivning 



Utvärdering och problembeskrivning 

Acceptanskriterium 

• Maximal andel sprödbrott: 33 % 

• Subjektiv bedömning, beroende av utföraren 

• Ingen tydligt definierad gräns mellan sprött och duktilt 

 

 

 



En nya metod publicerad i DVS 2016  

-DVS 2203-6 sup1 
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Bra forskning som gjorts 

LIFETIME OF PE ELECTROFUSION 

JOINTS 

Plastic Pipe XIV 2008 Budapest 
David Lowe, Paul Starkey and Edward Ingham 

Bodycote PDL, Manchester UK. 

http://www.plasticpipesconference.com/content/Plasti

c%20Pipes%20(2008)%20-

%20Budapest/Papers/lowe.pdf 
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FLTT - Utförande 

• Provkroppen centreras i fixturen 

• Dras med hastighet 25 mm/min till brott 

• Kraft och förlängning dokumenteras  

• Brottenergi beräknas 

K
ra

ft
 

Förlängning 

Typiska dragprovkurvor 

1AV (duktilt brott)

2BH (sprött brott)
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Resultat mellan två fabrikat 

Korrekt svetsad Muff A 

Korrekt svetsad Muff B 
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Jämförelse dimension, svetsmetod 

Stumsvets 

Korrekt svetsad Muff A 

Korrekt svetsad Muff C 
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Filosofiska funderingar 

Foto: Henrik Carlsson 



Vikt A 
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- Buntband hur länge håller de? 

- Vilket material? 

 

 

 

“Vi tillhandahåller inte buntband. 

Du får fråga där dom saluför 

sådana. Våra kunder har alltid 

skaffat buntband själva” 



Vikt B 
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Friktionsvets, 

hållfasthet? 

Krav? 



Punktlaster hur påverkar de livslängden? 
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Foto: Henrik Carlsson 



Vikt C 
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Vikt C  



Vikt D 
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Hur länge håller 

polyamid? 

Hur länge håller de 

formsprutade 

plastdetaljerna? 



Vikt E 
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Intressant internationell forskning 

 

 
EVALUATION OF ELECTROFUSION WELDERS 

Philippe Vanspeybroeck, prof., ir. BECETEL vzw BELGIUM 

Plastic Pipe XIII Washington 2006 

 

http://www.plasticpipesconference.com/content/Plastic%20Pipes%20(1

970-2006)/Plastic%20Pipes%2013%20(2006)%20-

%20Washington%20DC/Papers/Evaluation%20of%20Electrofusion%20

Welders%20(Vanspeybroeck).pdf 
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Intressant internationell forskning 
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Nybyggnad av bensinmack 2017 Sverige 

24 

Foto: Henrik Carlsson 



Tack! 
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